15.190.1019 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.190.1019

Tanimi Algl esasli kendiliginden yerlesen harg ile ortalama 2 mm kalinlikta zemin tesviyesi yapilmasi
Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikdl ingaat (Yapi isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 13,58 0,00 0,00
2021 15,98 0,00 0,00
20221 24,06 0,00 0,00
2022-2 26,85 0,00 0,00
2022-3 31,35 0,00 0,00
20231 47,18 0,00 0,00
2023-2 68,25 0,00 0,00
2024 105,49 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Mevcut beton, sap, mozaik vb. ylzeylerin stipurilip, vakumlu olarak temizlenmesi, varsa eski kaplama ve
harg piarGzlerinin kazinmasi, toz, kir, yag, vb. tutunmayi dnleyici etkenlerden arindiriimasi, tek bilesenli akrilik
kopolimer esasli astarin m*ye 0.150 kg sarf olacak sekilde, rulo firga ya da puskurtme yontemi ile
uygulanmasi, Uzerine toplam 3,2 kg algi esash kendiliginden yayilan harg ve 0,001 m? su ile hazirlanmis ve
topaklari giderilinceye kadar karistiriimis harcin dékilmesi, dékulen harcin homojen yayilmasi saglanana
dek ¢elik mala, kirpi rulo vb. el aletleri ile dagitiimasi, dalgalanmanin giderilmesi her tlrli malzeme ve
zayiatl, iscilik, is yerinde yukleme, yatay ve dusey tasima, bosaltma ile yUklenici kari ve genel giderler dahil,

1 m? fiyatl.

Olgli: Sap yapilan yerin alani projesi lizerinden hesaplanir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayic No Onceki Rayi¢ No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme

19.100.1085 03.585/A Karistirici (blender)'in 1 saatlik Gcreti Saat 0,050000

10.300.2122 04.379/F02 Tek Bilesenli Akrilik Kopolimer Esasli kg 0.150000
Astar (Sivi)

10.130.9991 04.031 Su m? 0,001000
Al¢i Esasli Kendiliginden Yayilan Zemin

10.240.5517 Tesviye Harci (TS EN 13813) kg 3,200000
iscilik

10.100.1068 01.507 Birinci sinif usta Saat 0,200000

10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 0,200000
(Insaat yerinde yikleme, yatay ve disey
tasima, bosaltma dahil)

Oska Yazilim'dan alinmistir.




