15.255.1010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.255.1010 (Y.18.461/010)

Tanimi 3 mm kalinlikta plastomer esash (-5 sogukta bikulmeli) cam tdld tasiyicili ve 3,3 mm kalinlikta

——  plastomer esasli (-5 sogukta bukulmeli) polyester kege tasiyicili bir ylizi mineral kapl polimer
bitimld ortuler ile iki kat su yalitimi yapilmasi

Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikdl ingaat (Yapi isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 22,08 0,00 0,00
2014 24,49 0,00 0,00
2015 24,76 0,00 0,00
2016 27,20 0,00 0,00
2017 29,81 0,00 0,00
2018 31,76 0,00 0,00
2019 38,98 0,00 0,00
2020 46,48 0,00 0,00
2021 60,89 0,00 0,00
2022-1 107,08 0,00 0,00
2022-2 130,76 0,00 0,00
2022-3 138,04 0,00 0,00
2023-1 185,30 0,00 0,00
2023-2 234,83 0,00 0,00
2024 341,61 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Onaylanmis detay projesine uygun, yalitim yapmaya hazirlanan ylizeyin temizlenmesi ve kuru durumda iken
astar olarak m?*'ye en az 0,400 kg sarf edilecek sekilde bitim emilsiyonun sdrtlmesi, astar kuruduktan sonra
salimo alevi ile polimer bitimlG 6rtlyu alevlendirmeden, birinci kat olarak plastomer esasli 3 mm kalinlikta
cam tuld tastyicili (-5 °C sogukta bikilmeli) polimer bitimli 6rtiniin seritler halinde tam yapistirma usuli ile
ek yerlerinden en az 10 cm bindirilerek yapistiriimasi, ikinci kat olarak plastomer esash 3,3 mm kalinlikta
polyester kege tasiyicili (-5 °C sogukta bikilmeli) bir ylizi mineral kapli polimer bitimli 6rtinin birinci kat
ile ayni ydonde olmak Uzere seritler halinde tam yapistirma usuli ile ek yerleri an ez 10 cm bindirilerek
yapistiriimasi, ingaat yerinde ylkleme, yatay disey tasima ve bosaltma, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik
arag ve gereg giderleri, gerektiginde ¢alisma sehpalari kurulmasi ve sékilmesi ile yiklenici genel giderleri ve
kari dahil 1 m2 fiyati.

Olgli: Projedeki élgiilere gére yalitim yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

Not: Yalitim értileri igin gerekli koruma tedbirleri alinmali ve bedelleri kendi pozundan édenmelidir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.



Analizi
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Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi

Miktar

Malzeme :

10.330.5291

04.626/07A

Bitim emilsiyonu (TS 113)

kg

0,400000

10.330.5192

04.626/05B

3 mm, Plastomer Esasli Cam TulU
Tasiyicil Ortiiler (-5 C sodukta
bikilmeli Cekme mukavemeti
min.300/200 N/5 cm, kopma uzamalari
boyuna %2, enine %2)

m2

1,150000

10.330.5202

04.626/06B

3.3 mm, Plastomer Esasli Polyester
Kege tasiyicili Ortiiler (-5 C sogukta
blkilmeli Cekme mukavemeti
min.600/400 N/5 cm, kopma uzamalari
boyuna %30, enine %30)3.3 mm bir
yuzu gri reflektif mineral kapli

m2

1,150000

10.160.1024

04.107/1

Likit petrol gazi (LPG)

kg

0,200000

(Yakit karsihgr)

iscilik :

10.100.1010

01.010

Yalitimci ustasi

Saat

0,400000

10.100.1062

01.501

Duz isgi

Saat

0,200000

(Ingaat yerindeki yukleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma)

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




