19.100.2520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 19.100.2520
Tanimi Kire¢ ¢cimento karisimi harg yapilmasi
Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikul Rayicler
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022-1 0,00 0,00 0,00
2022-2 0,00 0,00 0,00
2022-3 0,00 0,00 0,00
20231 0,00 0,00 0,00
2023-2 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme:

10.130.1005 04.001/022 Kum (tuvenan agregadan elenmis ve m? 1,000000
yikanmis)
Portland Kalkerli Cimento (T orbali) (TS

10.130.1209 04.009/41C EN 197-1 CEM I/A-L 42,5 R) Ton 0,250000

10.130.9991 04.031 Su m? 0,255000
Kalsiyum kireci CL 70S sénmus toz

10.130.6001 04.759/1 kireg (torbali), KIRECLER (TS EN 459- Ton 0,076000
1, TS EN 459-2)
iscilik:

10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 2,500000

10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 1,000000
Isyerinde yukleme, yatay ve disey
tasima karsiligi

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




