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Birim Fiyatlar Grafigi

Birim Fiyatlar

Yapim Sartlar

TS EN 12975-1+A1 veya TS EN 12975 uygun olarak imal edilen, TSE uygunluk raporu, test raporu ve Griin
Ozellikleri ilgili makama sunulacak olan diz sivili sabit glines enerjisi kollektdrlerinde; enerji koruma ve
kirliligi azaltma amaclariyla tasariminda geri ddonisimi olmayan malzemelerden kaginiimali veya mimkin
olan en az duzeyde kullaniimali, aliminyum malzemeler AL-6063 Etial-60 alasimli, hurda aliminyum
icermeyen, yanicl olmayan malzemeler kullaniimalidir. Kollektoér kutusu su gegirmez ve yogusan suyu
kollektdr icine biriktirmeyecek sekilde yapilmis olmalidir. Kollektdrler en ylksek durgun sicakhginda bile
kaplama iginde istenmeyen bir gerilim meydana gelmedigini garanti etmelidir. Kollektorler, yaz boyunca
maruz kalabilecekleri 1sil soklara ve durgunluk sartlarinda olusabilen en ylksek sicakliklara dayanabilecek
malzemeden yapilmali, kollektdr pargalari ve malzemeleri kollektdriin 1Isinmasi ve sogumasi sonucunda
olusan mekanik yuklere dayanikl, yagmur, kar, dolu, riizgar, ylksek rutubet ve hava kirleticiler gibi etkenlerin
sebep oldugdu cevre etkilerine de direncli olmalidir. Paneller; firin mat boyali veya puskirtme yéntemiyle
boyanmis veya secici ylzey kapli mekanik, isil ve kimyasal 6zelliklerine uygun malzemeden yapilmalidir.
Kesme, kaynak, lehim gibi imalat islemlerinin absorblayici 6zellikleri Gzerindeki etkisi dikkate alinmali,
absorblayici korozyona dayanikli olmalidir. Kapagin saydamligi, kollektérin kullanim émra boyunca
ozelligini kaybetmemelidir. Kapaklar mor 6tesi 1simaya, hava kirliligine, yliksek rutubete direncli olmali ve
kollektdr tasarimina bagli olarak yiksek sicakliklarda yogusmalidir. Kasa yan ylzeyleri ile absorblayici
arkasinda kullanilan camyUnu veya tas yunu esash yalitim malzemesi en az 3 cm kalinliginda, 1s1 iletkenlik
beyan degeri ? 0,040 W/mK camylinu veya tas yunu kollektor siltesi olacaktir. Yalitim malzemeleri;
kollektoriin durgunluk sicaklik sartlari siiresince ortaya ¢ikan yerel sicakliga dayanikli olmali, bu sicaklikta
kollektor kapagi igerisinde son yogusma, panel performansinda azalma veya metal ylzeylerin korozyonu ile
birlikte yalitimin erimesi, gaz sizdirmasi kollektor performansini ciddi olarak azaltacak élglide olmamalidir.
Kollektdor cami dustik demir oksitli, 15tk gecirgenlik orani minimum %90 6zelligine sahip olmali ve disuk
yansima kayiplari saglamalidir. Cam kalinligi minimum 3 mm olmalidir. Glnes kollektort ile 1si degistirici
arasindaki devrenin korozyon ve donmasini engellemek amagli, solar sistemler i¢in tretilmis glikol 6zellikli
akiskan sisteme dolumu yapllip, iklim sartlarina gére projede belirtilen oranda toplam sivi hacminin %20 ile
%60 arasinda kullanilacaktir.

TUm kollektér camlari Temperli cam olacaktir.

?Not: Olgl ve 1sil hesaplamalarinda net agiklik yiizey alani kullanilacaktir.
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