
Poz No
Tanımı
Birimi
Kurum
Fasikül

M.2.13
Sodyum Oksit (Na2O) (Flam Fotometre İle) (Çimentolara Uygulanan Kimyasal Deneyler)
Adet
Karayolları Genel Müdürlüğü
Araştırma ve Geliştirme Dairesi

Yıl Birim Fiyatı Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı

2003 0,00 0,00 0,00

2004 0,00 0,00 0,00

2005 0,00 0,00 0,00

2006 0,00 0,00 0,00

2007 0,00 0,00 0,00

2008 0,00 0,00 0,00

2009 0,00 0,00 0,00

2010 0,00 0,00 0,00

2011 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00

2013 155,50 0,00 0,00

2014 183,50 0,00 0,00

2015 189,50 0,00 0,00

2016 196,00 0,00 0,00

2017 211,00 0,00 0,00

2018 239,50 0,00 0,00

2019 284,00 0,00 0,00

2020 306,00 0,00 0,00

2021 350,50 0,00 0,00

2022-1 529,00 0,00 0,00

2022-2 0,00 0,00 0,00

2022-3 0,00 0,00 0,00

2023-1 1029,50 0,00 0,00

2023-2 0,00 0,00 0,00

2024 2468,00 0,00 0,00

Birim Fiyatları
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Birim Fiyatları Grafiği
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Analizi

Rayiç No Önceki Rayiç No Tanımı Birimi Miktar
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