KTB.91.9011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No KTB.91.9011

Tanimi Hidrolik Kireg Esasli, iki Bilegenli, UV Dayanimli, Esnek Su Yalitim Malzemesi ile 3 kat halinde
—  toplam 2 mm kalinhkta su yalitimi yapilmasi

Birimi m?
Kurum Kaltir Bakanhgi
Fasikil
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022-1 0,00 0,00 0,00
2022-2 0,00 0,00 0,00
2022-3 0,00 0,00 0,00
20231 382,00 0,00 0,00
2023-2 477,50 0,00 0,00
2024 681,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Birim Fiyatlar Grafigi
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Yapim Sartlar

Kurumu: Kaltar ve Turizm Bakanhgi
Teknik Tarifi: Uygulama yapilacak ytzeyin oynak, kirik, ¢atlak parcalardan, yag, toz ve benzeri yapismayi
engelleyecek kalintilardan arindirilmasi ve Urin teknik uygulama sartlarinda talep edilmesi halinde su ile
yikanmasi, hidrolik kire¢ esasli iki bilegenli UV dayanimli esnek yalitim malzemesinin Uriin regetesine goére
karistirilarak hazirlanmasi, Griin uygulama sartlarina gore firgca, mala veya puskirtme yontemlerinden birine
gore, kuruma sureleri beklenerek g kat geklinde minumum kalinlik 2 mm olacak sekilde uygulanarak su
yalitimi yapilmasi igin her tarlG iscilik, malzeme, isyerindeki yatay-disey tasima, yUklenici kari ve genel
giderler dahil m2 fiyati ........... TL." dir.
OLCU: Uygulama yapilan ylizey metrekare olarak olgllerek bedeli denir.
NOT: 1) Kullanilacak su yalitim malzemesinin Su Buhari Gegirgenligi TS EN 1504-2 Standart Geregi Sinif 1
olacaktir.

2) Uygulama kullanilacak Uriiniin regetesinde belirtilen sekilde yapilacaktir.

3) Uygulama sirasinda kalinlik élglimii icinde, idarece istenilecek bir noktaya uygulama yapilacak olup
kalinlik teyit edilecektir. Eger 2 mm kalinlik elde edilmemisse 2 mm kalinlik elde edilinceye kadar uygulama
yaptirilacak olup bu ilave uygulamalar i¢in bedel 6denmeyecektir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Hidrolik Kire¢ Esasli, Iki Bilesenli, UV
04.KTB.0040 Dayanimli, Esnek Su Yalitim Malzemesi Kg 4,000000
10.100.1010 01.010 Yalitimci ustasi Saat 0,800000
10.100.1062 01.501 Duz isgi Saat 0,400000

Oska Yazilim'dan alinmistir.




