15.190.1012 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No 15.190.1012
Tanimi 2,5 mm kalinhkta, self leveling Poliliretan esasl zemin kaplamasi yapilmasi
Birimi m?
Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikdl ingaat (Yapi isleri)
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 168,45 0,00 0,00
2021 198,49 0,00 0,00
20221 319,58 0,00 0,00
2022-2 421,14 0,00 0,00
2022-3 439,39 0,00 0,00
20231 555,71 0,00 0,00
2023-2 736,69 0,00 0,00
2024 1132,98 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Tasdikli detay projesine gore hazirlanmis yuzeylerin, saglam, tasiyici, tozsuz, kuru, temiz olmasi, ylzey
aderansini zayiflatacak her tirll, yag, gres, pas ve parafin kalintilarindan uzaklastiriimasi, mevcut beton
yuzeyinin kaplamaya gecilmeden 6nce mekanik yolla purizlendirilmesi, yizeyden serbet tabakasinin
arindirilmasi, purtzlendirme sirasinda ¢ikacak tozun vakumlu sipirge ile temizlenmesi, epoksi esasli iKi
bilesenli astarin kaplama yapilacak ylizeye yaklasik 800 gr/m? (astar+silis kumu) sarf edilecek sekilde mala
ile uygulanmasi, malzeme hentiz prizini almamigken tzerine 0,3-0,8 mm silis kumu serpilmesi, ara kat
uygulamasindan 6nce astar kat tizerine serpilmis kumun fazlasinin zeminden sipdrilmesi, poliliretan esasli
kaplama malzemesi igerisine 0,1-0,3 mm silis kumu girilerek kumlu astar izerine yaklasik 800 gr/m? (silis
kumu+malzeme) sarfiyatla mala ile ara kat uygulanmasi, politiretan esasli kaplama malzemesi igerisine 0,1-
0,3 mm silis kumu girilerek yaklasik 2700 gr/m? (silis kumu+malzeme) sarfiyatla mala ile ana kat
uygulanmasinin yapilmasi, tzerinin kirpi rulo ile taranmasi kargiligi her tirli malzeme ve zayiati, isgilik arag
ve gereg giderleri, is yerinde yikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma ile ytiklenici genel giderleri ve kari
dahil 1 m2 fiyati.

Olgli: Projesindeki 6lglilere gére kaplama yapilan biitiin yiizeyler hesaplanir.

Not:

1) Genlesme derzlerindeki profiller, derz kesimler, stipirgelik ve tamiratlar fiyata dahil degildir.

2) Urliniin uygulanacagi beton zeminler, en az C25 sinifi ya da minimum 350 doz kalitede ve en az 3 haftalik
olmalidir. Yiizey hazirligindan sonra zemin betonunun gekme mukavemeti minimum 1,5 N/mm?2 olmalidir.
3) Zemin Kaplama Sistemi nemli (maks. %4) ya da islak yiizeye, bagil nem oraninin yiksek oldugu (10 °
C'de maks. %75) kosullarda uygulanmayacaktir.

4) Zemin Kaplama Sistemi yagisli, karli, sisli ve riizgarli havalarda uygulanmayacaktir.

5) Uygulama esnasinda ve kirlenme tamamlanincaya dek (en az 24 saat boyunca) ortam ve yilizey
sicakliklarinin 10 °C ile 30 °C araliginda ve ¢ig noktasindan en az 3 °C fazla olmasi saglanacaktir.

6) Malzemelerin Grtn teknik bilgi foylerinde belirtilen karisim oranlarina, ekipmanlarina, uygulama ydntemine
ve bir sonraki kat igin belirtilen bekleme surelerine uyulmalidir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.



Analizi
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Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi

Miktar

10.300.2152

04.379/H02

Epoksi esasli zemin kaplama 6ncesi
astar (Iki bilesenli) (TS EN 1504-2)

kg

0,400000

10.130.1049

04.007/A

Silis (kuvars) kumu ve ¢akili (TS EN
12904)

kg

0,400000

Kuvars kumu karsihgi (epoksi astar
icerisine)

10.130.1049

04.007/A

Silis (kuvars) kumu ve gakili (TS EN
12904)

kg

1,500000

Kuvars kumu karsiligi; kéreltme yapma
(epoksi astar lizerine)

10.300.2159

Iki bilesenli, poliliretan esasli, solventsiz,
elastik, kendiliginden yayilan, zemin
kaplama malzemesi (TS EN 1504-2 ve
TS EN 13813)

kg

0,600000

(Ara kat)

10.130.1049

04.007/A

Silis (kuvars) kumu ve ¢akili (TS EN
12904)

kg

0,200000

Kuvars kumu karsiligi (ara kat igerisine)

10.300.2159

Iki bilesenli, politiretan esasli, solventsiz,
elastik, kendiliginden yayilan, zemin
kaplama malzemesi (TS EN 1504-2 ve
TS EN 13813)

kg

2,200000

(Son kat)

10.130.1049

04.007/A

Silis (kuvars) kumu ve ¢akili (TS EN
12904)

kg

0,500000

Kuvars kumu karsihidi (son kat igerisine)

Ekipman

19.100.1085

03.585/A

Karistirici (blender)'in 1 saatlik Ucreti

Saat

0,075000

19.100.1032

03.525

Mozayik Silme Makinasi'nin 1 Saatlik
Ucreti

Saat

0,100000

Vakumlu bilyeleme makinasi
(shotblasting makinasi) ve endistriyel
supurge karsiligi

iscilik

10.100.1068

01.507

Birinci sinif usta

Saat

0,500000

10.100.1069

01.507/1

Birinci sinif usta yardimcisi

Saat

0,500000

(Insaat yerindeki ylikleme, yatay ve
disey tasima, bosaltma dahil)

10.100.1062

01.501

Duz isgi

Saat

0,500000

Oska Yazilim'dan alinmistir.




