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Poz No 25.266.1000

Tanimi Korozyon ve Donma Onleyici Sivi (Olgli: kg) Donma riski olan tesisatlarda, sulu 1sitma-sogutma
—  gibi uygulamalar i¢in donma ve korozyonu 6nleyici olarak kullanilabilen, -50 C, +140 C
araliginda g¢alisabilen, korozyon inhibitérll, su ile tam olarak homojen ka

Birimi kg

Kurum Cevre ve Sehircilik Bakanhgi
Fasikul Isitma Sistemleri Tesisati
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyati Montaj Fiyati Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022-1 193,98 6,48 3,24
2022-2 274,60 6,48 3,24
2022-3 276,56 8,44 4,22
2023-1 321,88 13,13 6,57
2023-2 424,06 21,56 10,78
2024 559,38 35,63 17,82

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

Donma riski olan tesisatlarda, sulu isitma-sogutma gibi uygulamalar igin donma ve korozyonu dénleyici olarak
kullanilabilen, -50 C, +140 °C araliginda ¢alisabilen, korozyon inhibitdrlQ, su ile tam olarak homojen
karisabilen, su karisiminin degeri minimum %20 oraninda olan, '+20 C'de saf halde; Yogunlugu (1,1 - 1,2

gr /cm?), Isi transfer katsayisi (2,4-2,5 kj/ kg), PH (7-8,5), termal iletkenlik (0,25- 0,35 W/mK), donma noktasi
(%50 karigsimda, -37 °C ve alti olan), Kinematik vizikosite (%50 karisimda, en fazla 4,6 mm?/s) olan, bu
ozellikleri (DIN, EN veya TSE) standartlarina gére tanimlanmis veya akredite laboratuvarlardan alinmig
analiz sertifikali olacaktir. Isitma ve sogutma sistemlerinde bulunan tim metal tiplerini korozyondan koruyan
yuksek teknolojili inhibitorler icermelidir. ASTMD 1384 veya akredite olan bir laboratuvardan alinan
standartlarina uygun yapilan testlerde (su ile %50 oraninda karistirildiginda) kullanilan metallerdeki agirlik
degisim degerleri (gr/m?) en fazla; bakir i¢in -1.0, yumusak lehim icin -1.0, piring i¢in -0.9, dékme demir i¢in
10.0, celik igin -0.2, dékme aliminyum igin -0.3 degerlerini saglamalidir. Sivida nitritler, aminler, boratlar,
silikalar ve fosfatlar icermemelidir, CMR Maddeler (Kanserojen, mutejen ve reprotoksik) kullaniimadan
Uretilmis olmali, sivida PH dengeleyiciler bulunmali, sistem igletmeye alindidinda kurulumdaki degerinden
en fazla +- 1 degeri arasinda sapma olmalidir. Korozyon ve Donmay! engelleyici REACH Avrupa Birlidi Yeni
Kimyasallar standartlarina uygun olmali, pompalar, genlesme tanklari, plakali esanjorler, vanalarin plastik ve
elastomer (Conta, Oring, EPDM, NBR vb.) pargalariyla galismaya uygun olan korozyon ve donma 0Onleyici
Isi transfer sivisinin temini, sistem icinde calisir halde teslimi.

Not: Sivi saf olarak 1 kg fiyatidir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme Bilesenleri
Korozyon ve Donma Onleyici Sivi

20.266.1000 - Kg 1,000000
(Rayici)
Montaj Bilesenleri

10.100.1082 01.519 Tesisat ustasi Saat 0,150000

Oska Yazilim'dan alinmistir.




