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Poz No 48.150.2005

Tanimi Saha betonu ve beton yollarda demirli genlesme derzi yapilmasi
Birimi m
Kurum Milli Savunma Bakanligi
Fasikul
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
20221 79,86 0,00 0,00
2022-2 106,21 0,00 0,00
2022-3 112,14 0,00 0,00
20231 137,55 0,00 0,00
2023-2 183,74 0,00 0,00
2024 272,60 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Birim Fiyatlar Grafigi
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Beton yollarda 30-50 m aralikta, saha betonlarinda her iki istikamette 30-50 m aralikta, anolar halinde
dokilen betonun dolu gozlerinin d6kimu esnasinda birlesim yerlerine onayli projesindeki detaya gore 75 cm
ara ile 50 cm boyunda @16 yuvarlak demir yerlestiriimesi, bos goézlerinin betonu dékiilmeden 6nce demirin
acikta kalan ucunun 2 kat boyanarak yaglanmasi, 20 mm geniglijinde derz teskil etmek icin 48 saat
suda bekletiimis 20x150 mm ebadindaki kavak kerestesinin konulmasi ve Gzerine 20x50 mm ebadindaki
kavak kerestenin mastar gekmek icin gegici olarak eklenmesi, daha sonra bos gdzlere beton dokullerek
prizini aldiktan sonra 20x50 mm’lik pargcanin sdkllmesi, beton kenarlarinin mala ile pahlanmasi ve
derzin igine uygun c¢aph polietilen fitilin sikica yerlestiriimesinden sonra lzerine UV dayanimli
poliliretan esasli mastik ile doldurulmasi icin gerekli her turli malzeme ve zayiati, iscilik, alet ve
edevat giderleri, is yerindeki ylkleme, yatay ve diisey tasimalar, bosaltma, yiklenici kari ve genel
giderler dahil 1 m fiyatidir.

Olgli: Proje lizerinden uygulama yapilan demirli genlesme derzi uzunlugu hesaplanir. Not:

1) Derz derinligi beton kaliniginin 1/3 ile 1/4 ' arasinda olmalidir.

2) Derz genigliginden % 30 daha fazla ¢apli derz dolgu fitili segilir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar
Malzeme
10.130.4506 04.154 Kavak kerestesi (TS 1249 EN 975-2) m? 0,004000
10.420.1006 04.270 Civiler (TS 155) kg 0,010000
10.300.2158 04.379/H08 Polietilen fitil (cap: 0 6 mm) m 1,000000
(uygun ¢aplh derz dolguifitili karsihgr)
Tek bilesenli politiretan esasl UV
10.300.2157 04.379/H07 dayanimli derz dolgu mastigi (310 ml Adet 0,810000
kartus)
10.130.1703 04.252 (Bsezt‘;g)‘?e“k gubugu diz @14 -@50mm| 1,450000
10.160.1027 04.110 Makine yagi kg 0,010000
10.300.1175 Derr_1ir - gelik ylzey koruyucu astar It 0,005000
(antipas)
Sert PVC igme su borusu (yapistirma
25.305.1101 204-101 muflu, ¢ap: 20 mm, 10 atl) (Montaj m 0,450000
malzemesi bedeli harig)
iscilik
10.100.1068 01.507 Birinci sinif usta Saat 0,200000
10.100.1041 01.209 Marangoz usta yardimcisi Saat 0,100000
10.100.1047 01.219 Soguk demirci usta yardimcisi Saat 0,100000
10.100.1062 01.501 Diz isci Saat 0,100000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




