77.185.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No 77.185.1001 (PK_Z_EO01)

Tamimi  Hissedilebilir yiizey (Uyari /Nokta) dahili ortam kendinden bantli MS 58 Piring malzemeden imal
— edilmis
Birimi m
Kurum PTT
Fasikil
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 344,31 0,00 0,00
2020 456,25 0,00 0,00
2021 487,50 0,00 0,00
2022-1 1000,00 0,00 0,00
2022-2 1150,00 0,00 0,00
2022-3 1265,00 0,00 0,00
2023-1 3320,00 0,00 0,00
2023-2 3984,00 0,00 0,00
2024 4980,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Yapim Sartlar

TANIMLAR

Hissedilebilir Yirime Yzeyi isaretleri (HYYI): Gérme engelli bireyin dokunma duyusuna hitap ederek, az
goren kigilerin de kontrast renk ile daha iyi algilamasi saglanarak; ydnlendiriimesini ve amaglarina iligkin yén
degistirmesini saglamak, engeller konusunda uyarmak igin zeminde tasarlanmis kabartma dokulu ve zemin
ile kontrast renkli ylzeylerdir. Kilavuz Yuzey ve Uyarici Yizey olmak tzere iki 6geden olugur.

Kilavuz Yizey(PK_Z EO01): Yizeyinde gubuk (diz sirt) seklinde kilavuzlama kabartma dokusu, hareket
yonune paralel olarak dizenlenmis izlerdir. Bu 6genin kullanim amaci, gérme engellilerin gidecekleri yere
guvenli bir sekilde erigimini saglamaktir.

Paralel Dizilimli Uyarici Yizey(PK_Z_E02):Yalnizca belirli bir tehlikeye veya bir tehlikeye ve bir karar
noktasina dikkat cekmeyi amaglayan HYYI tasarimidir.

GENEL OZELLIKLER

HYil'lerTSE ISO 23599 — TS 13536 standartlarina uygun olarak tretilmeli ve uygulanmalidir.

Uretici firmanin kullanacagi hissedilebilir ylizey TSE K 197 Standartlarina uygun Uretilmeli ve TSE veya
TSEK 197 belgesine sahip olmalidir.

Hissedilebilir ylizey Urdnlerinin tim c¢esitleri (Kilavuz Ylzey, Paralel Dizilimli Uyarici yluzey, Sasirtmali
Dizilimli Uyarici Yizey) PIRINC (MS58 KALITE) hammaddeden (retilmis olmalidir. Uygulama yapilan
zeminle kontrast renge sahip olmalidir.

HYYi TEKNIK SARTNAMESI

Kilavuz Yuzey(PK_Z EO01)

300mmx300mm (£%0,5) genisligindeki kilavuz Yuzeyde 4 adet paralel gubuk bulunacaktir.

Cubuklarin her kenari pahl olacaktir.

Cubuklarin eksen araliklari 65mm-75 mm arasinda olacaktir.

Cubuk diz sirt uzunlugu 270 mm ve Uzerinde olacaktir.

Cubuk drenaj araliklari 20mm-30mm arasinda olacaktir (derzler bu dlguye dahildir).

Cubuk diz sirt genisgligi 20mm-25mm, alt taban genigligi diz sirttan 10mm (x1mm) fazla olacaktir.
Cubuklarin yiksekligi 4mm den az, 5mm den ¢ok olmayacaktir.

Paralel Dizilimli Uyarici Yizey(PK_Z_E02)

300x300mm (+%0,5) ebadindaki Paralel Dizilimli Uyarici Yiizey tzerinde 5x5 kubbe bulunacaktir.
Kubbeler paralel dizilimli olacaktir.

Kubbelerin Ust kisimlari kesik olacaktir.

Kubbelerin st capi 15mm-18 mm, alt ¢api st ¢aptan 10 mm (10mm; £1mm) fazla olacaktir.

Kubbelerin yiksekligi 4mm den az, 5mm den ¢ok olmayacaktir.

iki kubbe merkezi arasindaki mesafe 55mm-65 mm olacaktir.

Kubbe merkezleri ile gubuk eksenleri ayni hizada olmayacaktir.

HYYi YAPISTIRMA MALZEMESI

Cift tarafli yapistirici bant olacaktir.

Suya, neme, Isiya (Yuksek-Dusuk), dayanikh olacaktir.

Emici olan ve olmayan ylzeylerin birbirine yapismasinda (metal, gelik, andezit, granit, bazalt, cam, mermer,
seramik, asfalt, beton, plastik, kauguk vb. ylizeylerde) iyi netice vermelidir.

Uriin ayrismaya ugramayacak ve agma-birakma yapmayacaktir.

ic ve dis mekan uygulamalarinda tam performansli olarak yapisma saglayacaktir. Kisa slrede
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(uygulamadan sonra en ge¢ 15 dk yapisma ve 1 saat iginde yolcu kullanimina verilebilme ) yaya trafigine
acllabilir 6zellikte olacaktir. Yapistirici ortalama yaya yukunde en az 3 yil
malzeme ve uygulandigl zemin ile batinlik saglayacaktir.

Yapistiricl malzeme, Likit gaz, Mineral yaglar, Motor yagdlari, kimyasal temizlik malzemelerine dayanimli
olacaktir. Bu degerlendirmeler Yapistirici malzemenin Malzeme Givenlik Bilgi Formlarinda ( MSDS ) Turkge
olarak yazili bulunacaktir. Yapistirici malzeme UV Isinlarina yiksek dayanimli olacaktir. Yapistiricinin
malzemenin RoHS Belgesi bulunacaktir. En az B2 yanma sinifina sahip olmalidir.

MS 58 KALITE PIRING MALZEME TEKNIK OZELLIKLERI

Kompozisyon Cu: 60,0 Pb:1, 0 Zn:39,0(ms 60)
Ozgil Agirlik 8,415 Kg/dm3

Ergime Sicakhgi 888 - 896°C

Isi iletkenligi 100 (20°C) Kcal/Kg/°C
Genlesme Katsayisi 20,9 (20-300°C)(°C)x10-6
Isinma Isisi 0,009 (20°C) Kcal/Kg/°C
Elektrik iletkenligi 101 (20°C tavlanmis), (%ACS)
Ozdirenc 6,39 (20°C tavlanmis), (u? - cm)

Her tlrli malzeme ile zayiat, iscilik, arag ve gereg giderleri ile malzemenin isyerine nakli, is yerindeki
yukleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, montaj, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 mtil fiyatidir.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Rayi¢c No

Onceki Rayic No

Tanimi

Birimi

Miktar

Oska Yazilim'dan alinmistir.




