V.2109/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlar

Poz No V.2109/2

Tanimi Her tlrli ahsabin bakir triazol tipi suda ¢6zinen malzeme ile vakumlu emprenye yapilmasi
Birimi m?
Kurum Vakiflar Genel Mudurligu
Fasikl
Birim Fiyatlan
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2003 0,00 0,00 0,00
2004 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 163,25 0,00 0,00
2015 177,00 0,00 0,00
2016 182,48 0,00 0,00
2017 190,85 0,00 0,00
2018 217,45 0,00 0,00
2019 262,33 0,00 0,00
2020 307,81 0,00 0,00
2021 380,65 0,00 0,00
2022-1 560,25 0,00 0,00
2022-2 628,38 0,00 0,00
2022-3 732,88 0,00 0,00
2023-1 1034,55 0,00 0,00
2023-2 1454,93 0,00 0,00
2024 2502,88 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

idarece onaylanmis proje ve detaylarina gore; imalatta kullanilacak yada imalata uygun sekilde bigilmis
ahsap malzemelerin vakum basing sistemiyle 1 m3 ahgsaba 3,80 kg Bakir triazol tipi suda ¢éziinen emprenye
maddesi gelecek sekilde 12 atl basing altinda 2 saatte emdirilir. Emprenye silindirinden ¢ikarilan ahsap
malzemelerin birbirine degmeyecek sekilde istiflenerek 7-10 giin kurutulur.Ahsap malzemenin yerine
konmasi sirasinda sayet kesilecek olursa kesilen kisimlara s6z konusu malzeme firga ile sirilerek kesilen
kisimlarda emprenye olacak sekilde imalatta kullanilan 1 m3 ahsap malzemenin emprenye yapilmasi
fiyati:OLCU: imalatta kullanilacak yada Iimalata uygun sekilde bicilmis ahsap malzeme m3 olarak

hesaplanir.

Oska Yazilim'dan alinmistir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme:
Bakir triazol tipi suda ¢éziinen (TS EN

04.V42/02A1 599-1, TS 788-2 EN 599-2) kg 3,800000

V.0153 Vakqm_basmgll emprenye tesisi'nin 1 Saat 2.000000
saatlik Ucreti
iscilik:

01.V06/01 Restorasyon diz isgi Saat 2,000000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




